1. Os parGmetros de téncia d los de at fundagdo d iguais ou superi tilizad I d
-— o estabilidade. Caso trario, tudo perd lidade e d isado;
2. Os solos utilizados mo reat ndo d Pl tar mat gdnica e t imp! d P il
expansividade infe 2,0% ( CBR);
3. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura mdaxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactagdo
minimo de 98% em relacdo & energia normal de compactagdo, e desvio de umidade mdéximo de 2%. Junto & face, com largura
- minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratérias ou sapos mecdanicos, para evitar dano
Extensao = 1.700,00 m prapeese o comenee
[ ]
’ 4. A execucdo da face, colocacdo dos Gabides e a execucdo do aterro devem ser simulténeas, ou seja, o levantamento do muro
de fetuad mitantementt m cdo do aterro;
L L 5. Para execucgdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar
° ° asc teristicas dos sol ivel fredtico;
6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
7. As escavacoes proximas & estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

8. Este estudo tem como finalidade a apresentacdo da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados hidrdulicos,
geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;

9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;

7 09 Gabido Tipo Caixa
abides tipo Caixa s
xterno

ixa sdo confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢do, produzida a partir de arames com reves
idade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3, suas caracteristicas de des
i (
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Aterro Compactado

m timento polimérico, no didmetro
empenho sdo apresentadas abaixo. Os
aixa sdo subdivididos em células por diafragmas, inseridos a cada metro durante a fabricagdo (excecdo feita aos gabides com

inferior a 2 m, que ndo recebem diafragmas). Para as operacdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos gabides, sGo necessdrios
arames de amarra¢do, que também recebem o mesmo revestimento polimérico.

Ensaio de abrasdo >100.000 ciclos ‘ NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*
: \

Gabido Tipo Caixa
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Municipio de Nova Palma/RS - Contencdo Arroio Portella
Proposta Técnica Econbmica

Titulo

CONTENCAO DE MARGEM EM GABIOES CAIXA E COLCHOES RENO

Solicitante Local

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ARROIO PORTELA
PALMA
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gic:rense: Guilherme Simoes O 2/04

“omme  CPF:***510.760-**
Assinado com certificado digital avangado

Guilherme Simoes Pires Jucemara Rossato
Eng. Civil CREA RS201.367 Prefeita Municipal




	Sheets and Views
	A3_594 x 420


		2026-08-05T07:53:40-0300
	Guilherme Simoes Pires:006.510.760-80 1


		2026-08-05T07:53:41-0300
	Guilherme Simoes Pires:006.510.760-80 2




